INSPECCION DE LOTE cesmec

SCC-71767 Una Empresa Bureau Veritas
SOLICITANTE : 3 M CHILE S.A. ORDEN DE TRABAJO : 381851
ATENCION SRA: CAROLINA JACOBSEN FECHA DE EMISION :28.12.2011

DIRECCION . SANTA ISABEL 1001 PROVIDENCIA -SANTIAGO

EL PRODUCTO QUE SE INDICA MAS ADELANTE FORMA PARTE DE UN LOTE INSPECCIONADO POR
CESMEC. DE ACUERD(O CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS CONTROLES EFECTUADOS A UNA
MUESTRA, EL LOTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA QUE SE INDICA A CONTINUACION,

ANTECEDENTES

Producto :  Cascos de seguridad, Clase A, tipo II, marca 3M Peltor, procedencia USA
| cobico || DESCRIPCION | CANTIDAD |
7007157792 {[H-701R HARDHAT, WHITE4PT || 380 |
7007157793 |[H-702R HARDHAT,YELLOW 4PT}| 500 |
7007157794 |[H-703R HARDHAT, BLUE 4PT || 200 |
7007157795 ||H-704R HARDHAT, GREEN 4PT || 200 |
[7007157796 ||H-705R HARDHAT, RED4PTR || 100 |
7007157797 ||H-706R HARDHAT,ORANGE 4PT|| 200 |
7007157798 |[H-707R HARDHAT,BRIGHT ORA[ 200 |
7007157800 ||H-709R HARDHAT,BRIGHT YEL|| 200 |

Tamario del lote 1980 unidades,

PROCEDIMIENTO

Muestreo e inspeccidn : Realizados en instalaciones del solicitante el dia 16/12/2011, segiin consta
en acta de inspeccion N° 169773,

Especificacion : Norma Chilena NCh 461

Plan de inspeccion

TIPO DE INSPECCION
REDUCIDA
No. VARIABLE NORMA DE ENSAYO NI NAC n CRITERIOS DE
ACEPTACION
Ac Re
1. | Inspeccion visual NCh 461 I 1,5 20 1 2
2. |Resistencia al Impacto NCh 461 S-3 11,0 5 0 1
3. |Resistencia a la Penetracion NCh 461 S-3 [ 1,0 5 0 1
4. |Rigidez dieléctrica NCh 461 S-2 |15 3 0 1
5. |Inflamabilidad NCh 461 S-3 115 5 0 1
6. |Masa NCh 461 S-3 |15 5 0 1

ESTE INFORME TIENE UNA VALIDEZ DE UN ANO, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISION.
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SANTIAGO ARICA IQUIQUE ANTOFAGASTA CALAMA GOPIAPO TALCAHUANG PTO. MONTT PTA. ARENAS



SCC-71767 cesmec

Una Empresa Bureau Veritas

Controles realizados . - Impacto a -10°C y 50°C
- Penetracion a - 10°C y 50°C
- Rigidez Dieléctrica.
- Inflamabilidad
- Masa
- Inspeccién Visual

RESULTADOS

Inspeccion Visual
La muestra controlada no presentd observaciones.

Inflamabilidad, Resistencia al Impacto, Resistencia a ln Penetracién, Masa y Rigidez Dieléctrica

Los resultados se indican en informes adjuntos SCB-54583, SCB-54584, SCB-54585 y SCE-25054.
Cumpile lo especificado.

CONCLUSION

De acuerdo con los resultados obtenidos en las variables controladas, el lote cumple lo especificado.

OBSERVACION

Cada unidad fue identificada con sello autoadhesivo con el logotipo CESMEC- lote certificado, de
acuerdo con la RES. N° 195 D.S. N° 18 del 1.S.P.CH., cuyos nimeros de folios son 2019795 al 2021770.
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ESTE INFORME TIENE UNA VALIDEZ DE UN ANO, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISION.
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